
真皮
从皮料到手袋，皮革生产及可持续性

皮料需要经过鞣制过程才会制成皮革。该过程可以提高皮革
的强度、柔韧性和耐久性，并各种产品提供生产材料。我们已
有近 40 万年的将皮料制成皮革的历史。今天，新技术正在大
幅减少水和化学品的用量，因此皮革不仅是一种天然产品，而
且更加环保。

    当今世界约有80%的皮革是使用三价铬鞣制的，这种金属天然存在于饮用水中*。三价铬盐会		
	 提升皮革的耐磨性和防水性，使其更易加工。在净化和处理废水之前，会将盐从成品皮中冲洗出来。	
	 这个过程相对较快，通常只需要两天时间就能完成。(1)

    植物鞣制是一种传统工艺。它使用天然材料（如松树或橡树的树皮），加上脂肪液，反复浸泡皮料。该	
	 过程耗时较长，需要20天到一年的时间不等。经过植物鞣制的皮革易于塑形、伸展，而且透气性好。铬	
	 鞣和植物鞣制都会使用到化学品。由于化学品和鞣制过程不同，每种皮革都需要不同的方法，以确保	
	 正确的材料来源，且净化和处理后的废水不会污染环境。

    鞣制后，为了打造经得起时间考验的、耐用美观的产品，可以对皮革进行抛光和/或染色。
	 铬鞣革往往比植物鞣革更加柔软、更有弹性，因此更适合制作鞋类和服装。
	 植物鞣革更适合制作马鞍和马具。

    皮革行业致力于减少水和天然及加工化学品的使用对环境的影响。独立组织皮革工作组（LWG）结	
	 合联合国可持续发展目标，并采用与世界自然基金会（WWF）和绿色和平组织（GREENPEACE）共	
	 同制定的评估标准，授予制革厂金、银、铜认证或经审计评级。此举有助于制造商展示最佳实践，鼓励	
	 持续改进。(2)

    皮革生产的用水量迅速下降，在短短25年内已经下降了35%，而且这一趋势还在继续。美国原皮皮革
	 委员会正在委托独立的合作伙伴开展详细研究，以提供最新的环境性能数据和生产过程中的碳足
	 迹，并对一篮子皮革制品的整个生命周期进行评估。(3)

    在考虑皮革制品对环境的影响时，应谨记皮革拥有较长的使用寿命——皮革制品经得起时间的
	 考验。

*需要注意的是，三价铬与六价铬不同，后者从未用于皮革生产。三价铬是人体必需的元素，但确实需要
像所有化学品一样在适当的条件下加以管理。六价铬是有毒的，可以引起呼吸系统问题，并增加罹患肺
癌的风险。(4)
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本资料由美国原皮皮革委员会（L&HCA）编制。
该委员会的成立宗旨是促进在国际皮革贸易中占
有很大比例的美国皮革业的发展。美国原皮皮革
委员会致力于形成美国皮革生产的最佳实践，并
在全球范围内分享。除另有说明外，所引用的数
据均来自美国。
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